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Předmluva

Tento dokument (EN 15387:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž
sekretariát zabezpečuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s touto normou
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Organizace CEN [ani CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování jakýchkoliv nebo
všech takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC se k zavedení této evropské normy zavazují národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metody pro hodnocení pevnosti bočního švu flexibilní laminátové tuby.

Je použitelná pro flexibilní laminátové tuby používané pro balení farmaceutických, kosmetických,
hygienických, potravinářských a jiných výrobků pro domácnost.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


