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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma nahrazuje normu ČSN 91 0220 ze dne 1989-07-19, účinnost od 1995-01-01, která je
překladem ST SEV 6476-88. Nově revidovaná norma koresponduje s normami technických požadavků
na čalouněný nábytek.

Souvisící ČSN

ČSN 91 0000 Názvosloví v nábytkářském průmyslu. Základní pojmy



ČSN 91 0015 Nábytek. Čalouněný nábytek. Základní ustanovení

ČSN 91 0604 Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky

ČSN 91 1004 Nábytek. Čalouněný lehací nábytek. Technické požadavky

ČSN 91 0223 Nábytek. Zkoušení čalouněného lehacího nábytku

ČSN P ENV 12520 (91 0602) Bytový nábytek-Sedací nábytek-Mechanické a konstrukční požadavky

ČSN EN 1725 (91 0230) Nábytek bytový-Postele a matrace- Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav nábytku,

IČO 62156489 - Pavel Hamřík

Technická normalizační komise: TNK 46 Nábytek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Gabriela ©imonová
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1 Předmět normy

Tato norma stanovuje metodu zjiš»ování měkkosti čalouněných prvků nábytku a materiálových
skladeb čalounění. Nevztahuje se na područky a opěrky hlavy.

-- Vynechaný text --


