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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 649:2011. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 649:2011. It was translated by Czech
Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 649 (91 7850) z bfezna 1998.

Narodni predmluva
Zmeény proti predchozim normam

Podstata normy se neméni. Do normy je zapracovana Zmeéna A1:2004. Pri klasifikaci do tfid odolnosti
proti opotrebeni je vypustén pozadavek tykajici se zmény tloustky, do klasifikace podle Grovné pouZiti
je zarazena dalsi trida: 22+. Norma je zaktualizovana.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 425 zavedena v CSN EN 425 (91 7836) Pruzné a laminatové podlahové krytiny - Zkouska
koleCkovou zidli

EN 426 zavedena v CSN EN 426 (91 7819) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani itky, délky, pfimosti
a rovinnosti past

EN 427 zavedena v CSN EN 427 (91 7828) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani délky strany,
pravouhlosti a pfimosti dlazdic



EN 428 zavedena v CSN EN 428 (91 7820) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani celkové tloustky
EN 429 zavedena v CSN EN 429 (91 7821) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani tloustky vrstev
EN 430 zavedena v CSN EN 430 (91 7829) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani plodné hmotnosti

EN 433 zavedena v CSN EN 433 (91 7824) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani trvalé deformace po
statickém zatizeni

EN 434 zavedena v CSN EN 434 (91 7822) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani rozmérové stalosti
a krouceni po zahrati

EN 435 zavedena v CSN EN 435 (91 7838) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani ohebnosti
EN 436 zavedena v CSN EN 436 (91 7839) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani hustoty

EN 660-2 zavedena v CSN EN 660-2 (91 7826) Pruzné podlahové krytiny - Zjistovani odolnosti proti
opotfebeni - Cast 2: Metoda Frick-Taber

EN 685 zavedena v CSN EN 685 (91 7843) Pruzné, textilni a laminatové podlahové krytiny -
Klasifikace

EN I1SO 105-B02 zavedena v CSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkousky stalobarevnosti - Cést
B02: Stalobarevnost na umeélém svétle: zkouska s xenonovou vybojkou
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Tato evropska norma byla schvalena CEN 2011-02-06.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.



Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2011 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. €.

EN 649:2011 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Tento dokument (EN 649:2011) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 134 ,Pruzné, textilni a laminatové
podlahové krytiny", jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do zari 2011 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do zari 2011.

Upozoriiuje se na moznost, ze neékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci libovolného patentového prava
nebo vSech takovych patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 649:1996.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovi charakteristiky homogennich a heterogennich podlahovych krytin na
bazi polyvinylchloridu a jeho modifikaci, dodavanych ve tvaru dlazdic nebo navind.

K podpore informovanosti spotrebitell pfi vybéru podlahové krytiny obsahuje norma klasifika¢ni
systém (viz EN 685), zaloZeny na intenzité pouzivani, ktery uvadi prostredi, pro které by byly tyto
podlahové krytiny vhodné. Norma stanovi také pozadavky na znaceni.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



