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Mechanicka odolnost nadobi pro domacnost CSN

v myckach na nadobi - EN 12875-4

Cést 4: Rychla zkouska keramickych pfedmétd

pro domacnost 94 4305

Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 4: Rapid test for domestic ceramic articles

Résistance mécanique au lave-vaisselle des ustensiles - Partie 4: Essai accéléré pour les articles en
céramique
a usage domestique

Spulmaschinenbestandigkeit von Gegenstanden - Teil 4: Schnellverfahren fur keramische
Haushaltsgegenstande

Tato norma je &eskou verzi evropské normy EN 12875-4:2006. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. M4 stejny status jako oficiadlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12875-4:2006. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

© Cesky normalizagni institut, 2006

76791

Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Informace o citovanych normativnich dokumentech



EN 12875-1 zavedena v CSN EN 12875-1 (94 4305) Mechanicka odolnost nadobi pro doméacnost v my¢kach
na nadobi - C4st 1: Referenéni zkudebni metoda pro pfedméty pro domacnost

EN 12875-2:2001 zavedena v CSN EN 12875-2:2002 (94 4305) Mechanické odolnost nddobi pro domécnost
v my¢kach na nadobi - Cast 2: Kontrola nekovovych pfedmétt

EN ISO 3696:1995 zavedena v CSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické Gcely. Specifikace
a zkuSebni metody

Vypracovani normy
Zpracovatel: Sklafsky Ustav Hradec Krélové s.r.o., IC 26033585, Ing. Alena Valterova

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jan Dvorak
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EVROPSKA NORMA EN 12875-4
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Brezen 2006

ICS 67.250, 97.040.40, 97.040.60

Mechanicka odolnost nadobi pro domacnost v myckach na nadobi -
Cést 4: Rychla zkouska keramickych pfedmétl pro doméacnost
Mechanical dishwashing resistance of utensils -

Part 4: Rapid test for domestic ceramic articles

Résistance mécanique au lave-vaisselle Spulmaschinenbestandigkeit von

des ustensiles - Gegenstanden -

Partie 4: Essai accéléré pour les articles Teil 4: Schnellverfahren fir keramische
en céramique a usage domestique Haushaltsgegenstande

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-02-13.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy. Aktualizované
seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani v Ridicim
centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
Ref. ¢. EN 12875-4:2006 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 12875-4:2006) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 194 ,Nadobi urcené
pro styk s potravinami“, jejiz sekretariat zajiS»uje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do zari 2006 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu
je nutno zrusSit nejpozdéji do zari 2006

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou nasledujici zemé povinny prevzit tuto evropskou normu:
Belgie, Ceskéa republika, Dénsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Kypr, Litva, Loty3sko,
Lucembursko, Madarsko, Malta, Némecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Recko,
Slovensko, Slovinsko, Spojené kralovstvi, © panélsko, ©védsko a ©vycarsko.
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Uvod

Tato evropska norma specifikuje rychlou zkousku pro stanoveni odolnosti keramickych predmétd pro
domacnost pfi myti v myckach na nadobi.

Dalsi ¢asti EN 12875 s nazvem Mechanicka odolnost nadobi pro domacnost v myckach na nadobi,
které byly publikovany nebo se pfipravuji:

Cést 1: Referenéni zkusebni metoda pro pfedméty pro domécnost
Cést 2: Kontrola nekovovych pfedméti
Cést 5: Rychla zkouska keramickych pfedmétd pro catering

Nebyly nalezeny zadné uspokojivé (vyhovuijici) statistické korelace mezi vysledky ziskanymi rychlou
zkouskou (EN 12875-4) a referencni zkuSebni metodou (EN 12875-1). Presto je rychla zkouska uzite¢nou



metodou pro predbézny odhad mechanické odolnosti keramického nadobi pro pouZziti v domacnosti
vUci myti v mycce.

V pripadé sporu je referenéni metodou zkuSebni metoda uvedend v EN 12875-1.

Predpoklada se, ze pri kontrole (prohlidce) keramickych predmétd, které byly podrobeny rychlé
zkousce, se pouzije kontrolni postup uvedeny v EN 12875-2.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje rychlou metodu pro zkouseni odolnosti keramickych vyrobkd pro
domécnost pri myti v domacich myckach na nadobi. Nedefinuje pocet mycich cykll, kterému ma dany
vyrobek odolat.

-- Vynechany text --



